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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

a. Pengaruh pencampuran limbah kalsiboard terhadap daya dukung tanah 

lempung adalah, semakin banyak penambahan limbah kalsiboard dengan 

tanah Lempung maka semakin besar daya dukung tanah. 

b. Penambahan kalsiboard max (15%) tidak dapat digunakan sebagai tanah 

dasar 

      B. SARAN 

a. Untuk Penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan material lain yang 

lebih terjangkau yang mudah didapatkan. 

b. Untuk penelitian selanjutnya sebaikanya ditambahkan variasi campuran 

kalsiboard yang lebih tinggi untuk mendapatkan daya dukung tanah yang 

lebih baik. 

c. Perlu dilengkapi dan di perbarui lagi alat praktikum di Laboratorium. 

 

 

 

 

 

 


